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Näytteenottaja Mikko Mattinen

Näytenro Näytteen tarkenne (näytteenottokohta)

Materiaali 

(h=huokoinen, 

b=betonia 

sisältävä)

Näytteen-

ottopvm

Mycometer

arvo (MV)

Tulos         

A
Tulos          

B
Tulos           

C

1 MY1, 113. h 24.2.2017 382 x

2 MY2, 134. h 24.2.2017 41 x

3 MY3, 102. h 24.2.2017 33 x

4 MY4, 201. h 24.2.2017 410 x

Tulosten tulkinnat:

Betonia ja sementtiä sisältävät materiaalit (b)

A Tulos viittaa normaaliin kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa materaalinäytteessä ( MV ≤ 60 )

B Tulos viittaa hieman normaalista kohonneeseen kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä. 

Voi johtua pölyisyydestä, matalasta sienipitoisuudesta tai vanhasta sienikasvusta (60 < MV ≤  200)

C Tulos viittaa selvästi kohonneeseen homemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä (MV > 200)

Huokoiset (ei betonia ja sementtiä sisältävät) materiaalit (h)

A Tulos viittaa normaaliin kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa materaalinäytteessä ( MV ≤ 150 )

B Tulos viittaa hieman normaalista kohonneeseen kokonaishomemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä. 

Voi johtua pölyisyydestä, matalasta sienipitoisuudesta tai vanhasta sienikasvusta (150 < MV ≤  450)

C Tulos viittaa selvästi kohonneeseen homemassan esiintymiseen tutkittavassa näytteessä (MV > 450)

Menetelmän detektioraja on 15 MV. Tulokset alle 15 MV, rapotoidaan alle 15 MV.
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